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Am 12.03.2004 erhielt die LGA QualiTest GmbH vom Auftraggeber Steinplatten, die mit
folgendem Oberflichenbehandlungsmitteln behandelt worden waren:

AKEMI Steinlotion

Als Referenz dienten Steinplatten, die unbehandelt waren.
Zusdtzlich wurden 100 ml des Oberfldchenbehandlungsmittels zur Verfiigung gestellt.
Zur Bestimmung des Priifumfanges wurde die Rezeptur unter Angabe der prozentualen

Zusammensetzung sowie die Sicherheitsdatenblitter der eingesetzten Substanzen vorgelegt.

‘Auftragsgeméll wurde untersucht, ob die behandelten Steine auch fiir den Lebensmittelkontakt
geelgnet sind.

Untersuchungsmethode

Untersuchung der Steine nach Miqgration mit Isooctan:

Dle behandelten und die unbehandelten Platten wurden mit Isooctan als Fettsimulanz Gber
einen Zeitraum von 5 Stunden bei 20°C migriert.

AnschlieBend wurde das Migrat fi]r folgende Bestimmungen eingesetzt:

Bestlmmung der Globalmigration:

. Das Migrat wurde bei 105°C abgedampft und getrocknet. AnschlieRend wurde der Ruckstand
gravimetrisch bestimmt.

Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen:
Die Bestimmung erfolgte gaschromatographisch mittels GC-MSD.

Ubersichtsanalyse:
Die Bestimmung erfolgte gaschromatographisch mittels GC-MSD.

Untersuchunqg des Oberflichenbehandlunasmittel:

Untersuchung auf zinnorganische Verbindungen:

Die Probe wurde mit einer methanolischen Kalilauge extrahiert. Der Extrakt wurde anschlieBend

~auf pH 4,5 eingestellt mit Natriumtetraethylborat umgesetzt. Nach Extraktion mit n-Hexan wurde
die organische Phase mittels GC-MSD untersucht.

Untersuchung auf BTX-Aromaten:

Die Bestimmung erfoigte gaschromatographlsch mittels GC-FID nach Verdiinnen der Probe mlt
n-Pentan.

Untersuchungsergebnisse:
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Untersuchung der Steinplatten:

Ubersichtsanalyse :
Der Ubergang von Substanzen lag unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze.

2-Methylnaphthalin
1-Methylnaphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren '
Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren

Chrysen
Benzo(a)anthracen
Benzo(bk)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)anthracen

Indeno(cd)pyren

Benzo(ghi)perylen

Untersuchung des Oberflichenbehandlunasmittel:

Bestimmung der zinnorganischen Verbindungen:
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Bestimmung der BTX-Aromaten:

Bewertung:

Bei der untersuchten Probe sollte festgestellt werden, ob sich das Mittel auch zur Behandlung
von Steinplatten eignet, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen kénnen.

Wie die Untersuchung zeigte, liegt der Wert fir die Globalmigration weit unter dem Grenzwert,
der fur beschichtete Lebensmittelbedarfsgegenstinde gilt. -

Ein Ubergang von polycyclischen aromatischen Verbindungen konnte nicht nachgewiesen

werden. Ebensowenig konnte in der Ubersichtsanalyse ein Ubergang von Stoffen festgestelit
werden. ‘

Im Produkt selbst lag der Anteil zinnorganischer Verbindungen unterhalb der analytischen
Nachweisgrenze.

BTX-Aromaten konnten in dem Oberflachenbehandlungsmittel in geringen Spuren zwar
festgestellt werden, da es sich jedoch um sehr leichtfllichtige Verbindungen handelt, ist bei

ausreichender Abluftzeit nicht mit einem Ubergang toxikologisch bedenklicher Mengen zu
rechnen. o
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Ngch ausreichender Abliiftzeit bestehen somit keine Bedenken das Oberflaichenbehandlungs-
mittel fur Platten einzusetzen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen.

Nlrnberg, 18.11.2004

LGA QualiTest GmbH
Chemische Produktprifung
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Dr. borothee Boeck

Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leiterin Fachgruppe

Dr. Rosemarie Kupfer
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin

By s iy
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